
 

 

 

Sehr geehrter Herr Doppler, 

 
anbei erhalten Sie den Bericht über die Untersuchung der eingesandten Materialprobe „Plastikgelenk 

eines Kinderwagens“ auf Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie auf Blei und Cad-
mium.  

 

 
Der ANALYSENBERICHT ist wie folgt gegliedert: 

1. AUFTRAGSBESCHREIBUNG 

2. PRÜFVERFAHREN 

3. ERGEBNISSE 

 

 

Sollten Sie Fragen zum Bericht haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch beratend zur Verfügung. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Bremer Umweltinstitut 

 
 

 
Ulrike Siemers, 

Dipl.-Ing. Chemietechnik (FH), Prüfleiterin 
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ANALYSENBERICHT 
 

1 Auftragsbeschreibung 
 

Auftraggeber: Naturkind GmbH 

Herr Doppler 
Langwiesen 19 

A-4209 Engerwitzdorf 

Österreich 

Auftragsdatum: 27.09.2021 

Auftragnehmer: Bremer Umweltinstitut 
Gesellschaft für Schadstoffanalytik und Begutachtung mbH 

Fahrenheitstraße 1 

28359 Bremen 

Prüfberichtsnummer: L 4909 FT - 4 

Probeneingang: 04.10.2021 

Prüfzeitraum: 07.10.2021 bis 19.10.2021 

Probenehmer: Die Probenahme erfolgte auftraggeberseitig. 

 

1.1 Probenbeschreibung 
 

Probennummer Bezeichnung* Prüfziel 

L 4909 FT - 4 Bedarfsgegenstandprobe  
Plastikgelenk von Kinderwagen, 

schwarz/grau 

 

 

 

- Polyzyklische Aromatische Kohlen 

  wasserstoffe (PAK) 
- Blei, Cadmium 

*Die Produktbeschreibung basiert auf den Informationen des Auftraggebers 
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2 Prüfverfahren 

2.1 Prüfverfahren zur Untersuchung auf Schwermetalle – Blei und Cadmium 

1. Totalaufschluss in der Mikrowelle in Hochdruckgefäßen mit Salpetersäure (DIN EN 16711-1:2016-02)

2. Quantitative Bestimmung gemäß DIN EN ISO 17294-2:2017-01 mittels ICP-MS

2.2 Prüfverfahren zur Untersuchung auf Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) 

Nach AfPS GS 2019:01 PAK, Erweiterung um Acenaphthylen, Acenaphthen und Fluoren 

3 Ergebnisse 

3.1 Ergebnisse der Untersuchung auf PAK 

Parameter (CAS-Nr.) L 4909 FT - 4 
Plastikgelenk von Kinderwagen, schwarz/grau 

[mg/kg] 

NG 

[mg/kg] 

Anforderung 
GOTS 

[mg/kg] 

Naphthalin (91-20-3) n.n. 0,05 < 0,5 

Acenaphthylen (208-96-8) n.n. 0,05 < 0,5 

Acenaphthen (83-32-9) n.n. 0,05 < 0,5 

Fluoren (86-73-7) 0,05 < 0,5 

Phenanthren (85-01-8) 

n.n. 
n.n. 0,05 < 0,5 

Anthracen (120-12-7) n.n. 0,05 < 0,5 

Fluoranthen (206-44-0) n.n. 0,05 < 0,5 

Pyren (129-00-0) n.n. 0,05 < 0,5 

Chrysen (218-01-9) n.n. 0,05 < 0,5 

Benzo(a)anthracen (56-55-3) n.n. 0,05 < 0,5 

Benzo(b)fluoranthen (205-99-2) n.n. 0,05 < 0,5 

Benzo(j)fluoranthen (205-82-3) n.n. 0,05 < 0,5 

Benzo(k)fluoranthen (207-08-9) n.n. 0,05 < 0,5 

Benzo(a)pyren (50-32-8) n.n. 0,05 < 0,5 

Benzo(e)pyren (192-97-2) n.n. 0,05 < 0,5 

Indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) n.n. 0,05 < 0,5 

Dibenzo(a,h)anthracen (53-70-3) n.n. 0,05 < 0,5 

Benzo(g,h,i)perylen (191-24-2) n.n. 0,05 < 0,5 

Dibenzo(a,e)pyren (192-65-4) n.n. 0,05 < 0,5 

Dibenzo(a,h)pyren (189-64-0) n.n. 0,05 < 0,5 

1-Methylpyren (2381-21-7) n.n. 0,05 < 0,5 

Summe PAK n.n < 5,0 

n.n. = nicht nachweisbar NG = Nachweisgrenze
GOTS = Global Organic Textile Standard, Version 6.0, Anforderung für Zutaten und Accessoires für Babys
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3.2 Ergebnisse der Untersuchung auf Schwermetalle - Totalaufschluss 
 

Parameter L 4909 FT - 4  
Plastikgelenk von Kinderwagen, schwarz/grau 

[mg/kg] 

BG 
 

[mg/kg] 

Anforderung 
GOTS 

mg/kg] 

Blei < 0,5 0,5 < 90 

Cadmium < 0,2 0,2 < 40 
 

< = kleiner als, die Gehalte liegen unter der Bestimmungsgrenze BG = Bestimmungsgrenze 
GOTS = Global Organic Textile Standard, Version 6.0, Anforderung für ergänzende Fasermaterialien, Zubehör und Accessoires 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
- Ende des ANALYSENBERICHTS - 

 
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Prüfgegenstände. Die Analysen zu Pos. 

2.2 wurden als Unterauftrag an ein qualifiziertes (z.B. akkreditiertes) Prüflabor vergeben. Der ANALYSENBE-

RICHT darf nur vollständig, bzw. nach Absprache mit dem Bremer Umweltinstitut auszugsweise, wiederge-

geben werden. 

 
Bremen, 27.10.2021 

 
 

 

Ulrike Siemers, 
Dipl.-Ing. Chemietechnik (FH), Prüfleiterin 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


